
ご使用前に

例えばアルミナ＃８は、３３６０μ未満～２８００μ以上ものが少し（２０％）と、２８００μ未満～２０００μ以上のもの（７０％）が含まれていることを表示しています。

（ ）は宇治電化学工業社製トサエメリーエキストラの

粒度番号で、JIS・Ｒ6001に該当させたものです。

F230以降は沈降試験法による分布を示しています。

この粒径範囲は、JIS・G5903の

粒径範囲の97～80％を表示しています。

伊藤機工社製ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｰｽﾞの

粒径範囲を表示しています。

ﾎﾟｯﾀｰｽﾞﾊﾞﾛｯﾃｨｰﾆ社製ﾌﾟﾗｼｮｯﾄの

粒径範囲を表示しています。
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